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Norm / Auslobung C2TE S1 gemaR DIN EN 12004
Eignung = Zur Verlegung von durchscheinenden, verfarbungsfreien, kalibrierten

Naturwerksteinplatten und Glasfliesen im Dinn- und Mittelbettverfahren

= Fir Einsatzbereiche auf Ful3bodenheizung

Eigenschaften = Verlangerte Einlegezeit
= Sehr gute Standfestigkeit
= Wasserfest und frostsicher
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= Sehr gute Verarbeitungseigenschaften

= Flexibel

= Erflllt Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards:
EC 1 PLUS: emissionsgepriiftes Bauprodukt gemaf den Kriterien der GEV
AgBB: erflillt die Anforderungen nach dem Bewertungsschema des Ausschusses
zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

Anwendung = Firinnen und auRen
= Fiir Wand und Boden

Materialbasis = Weilszement nach DIN EN 197
= Ausgesuchte Zuschlagstoffe nach DIN EN 13139
= Zusatze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften
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L JURALITH saustortcmbH

Technische Daten

Wasserbedarf ca.851/25kg

Temperaturbestandigkeit -30 bis 80 °C

Verarbeitungstemperatur 5 bis 25 °C

Verarbeitungszeit ca. 90 Minuten

Reifezeit ca. 3 Minuten

Klebedicken bis 10 mm

Klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten >

Begehbar nach ca. 12 Stunde(n) %_-}_

Belastbarkeit vollstandig nach ca. 14 Tagen %

Haltbarkeit ca. 12 Monate %

Verfugbarkeit nach ca. 12 Stunden é
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‘JURALITH saustott.cmbk

Materialverbrauch Zahnung Verbrauch kg/m?
4 mm ca.1,3-15
6 mm ca.18-21
8 mm ca.24-28
10 mm ca.2,9-33
12 mm ca.3,4-38

Untergrundvorbereitung = Der Untergrund muss fest, tragfahig und frei von Rissen sein.
= Minderfeste und nicht tragfahige Oberflachenschichten, extrem dichter und
glatter Untergrund, Zementschlamme, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett,
Ol, Farbreste u. 4.) miissen entfernt und aufgeraut werden (z. B. Blastrac-
Verfahren).
= Bei der Verlegung mit Betonwerksteinen, keramischen Fliesen und Platten im

Dinnbettverfahren darf der Untergrund einen maximalen Feuchtigkeitsgehalt
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nicht Gberschreiten:

- Zementgebundener Untergrund: 2,5 CM-%
- Beheizter Zementestrich: 2,0 CM-%
- Calciumsulfatestrich: 0,5 CM-%
- Beheizter Calciumsulfatestrich: 0,3 CM-%
- Gipsgebundener Putz: 1,0 CM-%
= Ein geeigneter Voranstrich ist zu verwenden.
= In Zweifelsfillen Probeflachen anlegen, ggf. Beratung bei JURALITH anfordern:

Verarbeitung = In einem sauberen Mischgefa3 klumpenfrei und homogen mit sauberem
Leitungswasser fir ca. 3 Minuten vermischen. Empfohlen wird ein Riihrgerat mit
ca. 600 UPM mit Wendel- oder Doppelscheibenrihrer.

= Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals durchriihren, danach ist das
Produkt verarbeitbar.

= Das Material wird gemal3 DIN 18157-1 aufgebracht.

= Den geschmeidigen Klebemortel mit geeigneter und dem Einsatz
entsprechender Zahnkelle verarbeiten.

= Nur so viel Moértel aufbringen, wie innerhalb der klebeoffenen Zeit keramische
Fliesen und Platten etc. in das frische Mortelbett eingeschoben bzw. eingelegt
werden kénnen. Die klebeoffene Zeit ist vom Saugvermdgen des Untergrundes
und vom Raumklima abhangig.

= Bei groRformatigen Fliesen und Platten: ZDB-Merkblatt ,GroRformate”
beachten.
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Nachbehandlung

Lagerung

Entsorgung

Allgemeine Hinweise

Hinweise

L JURALITH s austotr-cmb

Empfohlen wird die Verlegung im Buttering-Floating-Verfahren, Verlegung im
Fugenschnitt und die Fugenbreite ist mit einem Nennmaf von = 3 mm
anzulegen.

Bewegungsfugen miissen mindestens 8 mm breit sein und diirfen nicht mit

Mortel Uberbriickt werden (ZDB-Merkblatt ,Bewegungsfugen in Bekleidungen

und Belagen aus Fliesen und Platten®).

Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen

sowie zu hohen (> 25 °C) und zu niedrigen ( 5 °C) Temperaturen schitzen.

Witterungsgeschiitzt, kiihl, jedoch frostfrei und trocken auf Holzrost oder
Palette.
Angebrochene Gebinde sofort verschlieBen und innerhalb kiirzester Zeit

verbrauchen.

Nicht im Hausmdill entsorgen und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Die

Entsorgung muss unter Beachtung der Vorschriften der zustandigen ortlichen

Behorde erfolgen. Verpackungen restentleeren und dem Recycling zufihren.
Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt Kapitel 13.

Die technischen Daten beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf +2
°C und 50 % rel. Luftfeuchte. Tiefere Temperaturen verlangern, hohere
verkiirzen die angegebenen Werte.

GefaRe, Werkzeuge etc. sofort reinigen. Im ausgeharteten Zustand ist eine

Reinigung nur noch mechanisch moglich.

Es gibt zahlreiche Ursachen fiir das Auftreten von Verfarbungen bei

Naturwerksteinen. Eine absolute Sicherheit davor kann nie gegeben werden.
Deshalb bei kritischen Untergriinden und Zweifelsféllen unbedingt Probeflac
anlegen. Beachten Sie dabei auch, dass Naturmaterialien in den Eigenschafte

chargenweise stark unterschiedlich ausfallen kénnen.
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Fur die Verlegung von durchscheinenden, verfarbungsgefahrdeten Natursteinen

wird JURALITH Natursteinkleber weil8 schnell NKWs empfohlen.

Bei der Verlegung von groRRformatigen Fliesen und Platten > 0,25 m? verzdge
sich in der Regel die Abbindezeit des Diinnbettmortels. Dies ist bei der
Begehbarkeit zu beachten.

Es sind die Angaben der ZDB Merkblatter zu beachten.

Bei der Verwendung von Abdichtungsprodukten die jeweiligen allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisse (abP) beachten.

Ansteifenden Moértel nicht erneut mit Wasser aufriihren.
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L JURALITH s ustotr-cmbn

= Bei ungewohnlich stark saugenden, neuartigen oder ausgefallenen

Untergriinden bzw. Verlegewerkstoffen sind Probeflachen anzulegen.

Sicherheitshinweise = Chromatarm gemaR Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH), GISCODE ZP1.
= Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen.
= Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
MaBnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem
Sicherheitsdatenblatt ergeben, sind zu beachten.

Priifzeugnis / Zulassung « Erfullt die Kriterien des Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebiude (QNG)
Anforderungskatalog Anhangdokument 3.1.3 Punkt 1.1: SVHC < 0,1 M.-% und

Punkt 3.2: GEV Emicode EC1 plus. pa
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Varianten Materialverbrauch Artikelnr. EAN / GTIN @
2

NKW - 25 kg siehe Tabelle 42 St./Palette J0111225 4250935100627 %

Bei den auszufiihrenden Arbeiten sind die einschlagigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie
mitgeltende Merkblatter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beriicksichtigen. Auf unterschiedliche
Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Die in dem technischen Merkblatt gemachten
Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewdhnlichen Verwendungszweck. Angaben unserer Mitarbeiter, die
Uber den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bediirfen der schriftlichen Bestatigung.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhangig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges
dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall
abweichen kénnen.

JURALITH Baustoff-GmbH
Deuerlinger StraBe 43
93351 Painten

Telefon: +49 9499 941810
3 . info@juralith.com
aktuelles TM aktuelles Sicher- www.juralith.com

zum Download heitsdatenblatt
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