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JURALITH
Pfalsterfugenmortel ZFM 700 LArauTH

Pflasterfugenmértel

Zementgebundener, schnell erhirtender, kunststoffmodifizierter 1- ZFM 700

komponentiger Pflasterfugenmortel —

schlammfahig und selbstverdichtend

I
[ oo
[ s
T
Norm / Auslobung « ZTV-P
= Pflasterfugenmortel Typ A nach FGSV M FPgeb
= Belastungsklasse inkl. Bk 10 nach RStO
= Nutzungskategorie N1 bis N3 nach ZTV Wegebau
Eignung = Zur Verfugung von Alt- und Neupflaster aus magmatischem Gestein.

= Zur Verfugugn von Natursteinen, Betonsteinen oder Klinker.

Eigenschaften = Wasserundurchlassig
= Schnell erhartend
= Selbstverdichtend
= Hoher Frost-/Tausalzwiderstand
= Flexibilisiert
= Schnelle Verkehrsfreigabe
= Friih waschbar

= Maschinell verarbeitbar, pumpfahig

Materialbasis = Spezialzemente
= Trassmodifiziert
= Flexibilisierende Kunststoffe

= Hochwertige Fill- und Zusatzstoffe

Technisches Merkblatt: JURALITH Pfalsterfugenmoértel ZFM 700 1von5
Stand: 05.06.2025



Technische Daten
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' JURALITH Baustof-GmbH

Druckfestigkeit nach 28 Tagen > 45 N/mm?
Druckfestigkeit nach 7 Tagen > 30 N/mm?
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen > 7 N/mm?

Biegezugfestigkeit nach 7 Tagen ca. 6 N/mm?®

Haftzugfestigkeit > 1.5 N/mm? auf Beton

Konsistenz schlammbar

Wasserbedarf ca. 51/25 kg Gebinde

Kérnung 0-1mm

Ergiebigkeit 25 kg Trockenmortel = 14.5 | Frischmortel
Materialverbrauch 1.7 kg/l Hohlraum
Temperaturbestandigkeit -20 bis 80 °C

Statisches E-modul

< 20100 N/mm?

Verarbeitungstemperatur

+5 bis 30 °C

Verarbeitungszeit ca. 30 - 40 Minuten

Farbe grau, dunkelgrau, anthrazit, sand
Fugenbreite 3-30mm

Fugentiefe 240 mm

Begehbar nach ca. 5 Stunden

Belastbarkeit vollstandig

nach ca. 7 Tagen

Haltbarkeit 12 Monate ab Herstelldatum bei sachgerechter Lagerung
Abriebfestigkeit < 1000 mm®
Schwinden < 1 mm/m (nach 28 Tagen)

Frost-/Tausalzwiderstand

< 500 g/m? (CDF)
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Verbrauch bei 4 cm Fugentiefe

Kantenlange cm Fugenbreite mm Verbrauch kg/m?
GrofRpflaster 14 x 17 4 ca. 3

14 x 17 8 ca. 7
Kleinpflaster 8x9 3 ca.5

8x9 6 ca. 9

Untergrundvorbereitung = Die gepflasterte Fliche muss sauber sein.

= Um die zu erwartenden Verkehrslasten (bis Bk 3,2 RStO 12) aufnehmen zu
kénnen, muss der Untergrund und das Mortelbett die entsprechende
Tragfahigkeit aufweisen und wasserdurchlassig sein.

= Zur Verbesserung der Haftung zwischen dem Belag und dem Bettungsmortel ist
JURALITH Pflasterkontaktschlamme PKS zu verwenden.

= Um bei Befahrung (hohe Belastung) eine ausreichende Flankenhaftung
sicherzustellen, muss die Fugenfillung in voller Steinhéhe erfolgen.

= Stehendes Wasser ist beim Einbringen zu vermeiden.

= Bei gefasten Beldagen darf die Fase nicht verfugt werden.

Verarbeitung = Sackinhalt mit ca. 5 | sauberem Leitungswasser in einem sauberen Mischgefal3

knollenfrei anmischen. Empfohlen wird ein Rihrgerat mit ca. 600 UPM.

= Nach einer Reifezeit von ca. 2 Minuten das Material noch einmal durchrihren.

= Bei maschineller Verarbeitung empfehlen wir einen Durchlaufmischer, z. B. PFT
HM 24 oder eine Mortelpumpe mit Schlauch, z. B. PFT G4.

= Die angemischte Schlamme auf der gut vorgenassten Flache verteilen und mit
Moosgummiwischern in den Fugen hohlraumfrei einarbeiten.

= Sobald das Material mit dem Daumen in der Fuge nur noch schwer eingedriickt
werden kann (temperaturabhangig) hat die Ansteifphase begonnen. Jetzt die
Pflasterflache bespriihen und mit einem harten Besen vorwaschen.

= Nach einer Wartezeit von ca. 10 Minuten kann die Flache dann nachgewaschen
werden.

= Eine ordnungsgemale feuchte Nachbehandlung des abgebundenen
Fugenmortels untersttitzt die endgtiltige Aushartung.

= Bei Arbeitsunterbrechung von mehr als 20 Minuten ist der Mértelschlauch zu
leeren.

= Ein Aufheizen der Mortelschlauche durch direkte Sonneneinstrahlung ist zu
vermeiden.
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Nachbehandlung = In der Aushirtungsphase ist der Pflasterfugenmortel vor Zugluft, Frost,
Schlagregen, direkter Sonneneinstrahlung (schnelle Austrocknung) zu schiitzen

und ggf. mit einem Vlies abzudecken und feucht zu halten.

Lagerung = Witterungsgeschiitzt, kihl, jedoch frostfrei und trocken auf Holzrost oder
Palette.
= Angebrochene Gebinde sofort verschlieBen und innerhalb kiirzester Zeit
verbrauchen.
Entsorgung = Nicht im Hausmiill entsorgen und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Die

Entsorgung muss unter Beachtung der Vorschriften der zustéandigen ortlichen
Behorde erfolgen. Verpackungen restentleeren und dem Recycling zufiihren.

= Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt Kapitel 13.

Allgemeine Hinweise = Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte.
Tiefere Temperaturen verlangern, hohere verkiirzen die angegebenen Werte.
= GefaRRe, Werkzeuge etc. sofort reinigen. Im ausgeharteten Zustand ist eine
Reinigung nur noch mechanisch moglich.

Hinweise = Die angegebenen Verbrauchswerte wurden bei exakt geraden Steinflanken
errechnet. Diese Werte kénnen sich deutlich nach oben oder unten verandern,
wenn die tatsaclie Steinform abweicht. Verbindliche Verbrauchsmengen sind
durch Ermittlung einer Schnittmenge an einer Musterflache festzulegen.

= Bei verschiedenen Steinoberflachen kdnnen Zementschleier zuriickbleiben,
deshalb sind immer Probeflachen anzulegen.

= Das Material ist aus natiirlichen Rohstoffen hergestellt, die Farbschwankungen
aufweisen kénnen. Daher sind Farbunterschiede unvermeidbar und kein Grund
zur Beanstandung. Auch unterschiedliche Feuchtigkeitsgrade aus der
Unterkonstruktion und dem Fugenmortel knnen Farbunterschiede zur Folge
haben. Fir solche oder dhnliche Farbabweichungen im erstellten Fugennetz
kénnen wir keine Gewahrleistung Gbernehmen.

Sicherheitshinweise = Darf nicht in die Hiande von Kindern gelangen.
= Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt. MalZnahmen zum Unfall- und
Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt ergeben, sind zu
beachten.
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Bei den auszufiihrenden Arbeiten sind die einschlagigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie
mitgeltende Merkblatter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beriicksichtigen. Auf unterschiedliche
Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Die in dem technischen Merkblatt gemachten
Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewdhnlichen Verwendungszweck. Angaben unserer Mitarbeiter, die
Gber den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bediirfen der schriftlichen Bestatigung.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhangig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges
dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall
abweichen kénnen.

JURALITH Baustoff-GmbH
Deuerlinger Stral3e 43
93351 Painten

Telefon: +49 9499 941810
info@juralith.com

aktuelles TM aktuelles Sicher- www.juralith.com
zum Download heitsdatenblatt
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